Udaje o vyrobku

Designové podlahy MeisterDesign.

DD 200

Zkousky

Vseobecné uUdaje o struktuie vyrobku

Druh krytiny:

a. vicevrstvy povrch Puretec® s

polyuretanovou kryci vrstvou (bez PVC

b. nosné deska z ecuranu - odolnd proti

vodé, poloelasticka, bez PVC

c. fleecova protitah pro optimalni lepeni

Norma DIN/EN Designové podlahy

MeisterDesign. pro DD 200

Polotuhy vicevrstvy podlahovy panel s dekorativni kryci vrstvou odolnou proti
odéru

Celkova tloustka:

cca.2 mm

Rozmér: (délka x $irka)

1295 x 219 mm

Struktura vyrobku:

a. vicevrstvy povrch Puretec® s polyuretanovou kryci vrstvou (bez PVC)
b. nosnéa deska z ecuranu — odolna proti vodé, poloelasticka, bez PVC
c. fleecova protitah

Technické udaje

m Trida mechanického namahani: ISO 10 874 23|33
i
z
i
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Elektrické vlastnosti: EN 1815 Elektrostaticky naboj <2kV>
) Odolnost proti odéru: EN 15 468 IP = 5.000
— (postup B)
D Odolnost proti narazu: EN 13 329 > 1600 mm
s (pfiloha F)
m Nenéachylné k tvorbé skvrn: EN 438-2/25 Skupina 1: stuper 5
;q!, Skupina 2: stupef 5
Skupina 3: stuperi 4
Barevné gumové, kau¢ukové nebo plastové kluzaky a kolecka stejné jako
tmavé automobilové, cyklistické nebo pfistrojové pneumatiky mohou
zanechavat barevné $mouhy. Podle moznosti pouzivejte svétlé nemigrujici
nabytkové kluzaky, koleCka nebo pneumatiky.
Stélobarevnost na svétle: EN ISO 105 > stupni 6 podle modré stupnice
GI Chovani materiélu pFi pozaru: EN 13 501 Cfl-s1 (nesnadno holavé)
Cii-s1
ﬂ Kluzny odpor: EN 14 041/ DS
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Technické udaje

Uvolfiovani formaldehydu EN717-1 <0,05 ppm
oHO (E1=0,1 ppm):
“pL Obsah pentachlorfenolu: EN 14 041 <5ppm
PCP
‘ﬁ Vtisk po konstatnim zatizeni: ENISO 24343-1 <0,1mm
4]
Odolnost vii&i koledktim zidli: EN 425 zadné viditeIné zmény nebo poskozeni, pokud jsou kolecka meékka a

2

normovana (typ W)

‘ﬁ Vtisk po konstatnim zatizeni: EN 424 Typ 2: Zadné viditelné zmeény
>
Podlahové topeni: Vhodné pro teplovodni podlahové topeni.

Elektricky pohanéné podlahové topeni je zasadné vhodné tehdy, pokud je
namontované do potéru nebo betonové vrstvy, ¢imz nelezi na betonové
vrstvé jako foliové topeni. Systém topnych hadd | trubek | dratd musi byt
rozlozen celoplo$né, nikoliv jen na ¢aste¢né plose. Pokud se plochy ohfivaji
jen Gastecné, je v tom pfipadé nutné opatfit podlahovou krytinu pohyblivymi
sparami (systémoveé vazana listy). Nesmi se prekrocit maximalni teplota
povrchu 29°C.

Bézna féliova topeni nelze véeobecné povolit. Vyjimkou jsou samodginné
regulujici topné systémy pfi dodrzeni povrchové teploty 29°C.

Iz

Podlahové chlazeni: Pro instalaci do chladicich podlahovych konstrukci je k dispozici samostatny
technicky list.
Tepelny odpor (m2 K/W): EN 12 667 0,01 (m2K)/W
Tepelna vodivost: EN 12 667 0,25 W/(m*K)
Protiskluzovéa zabrana: DIN 51 130 R9
BGR 181
Pravouhlost prvk(: EN 16 511 pozadované hodnoty spinény
Stanoveni rovnosti hran: EN 16 511 pozadované hodnoty spinény

VSeobecné udaje o Zivotnim prostiedi, pokladce a o$etfovani

Blauer Engel: RAL-UZ 120 udélen

Likvidace do odpadu: Zbytky se mohou likvidovat s domacim odpadem (napf. tepelna Uprava).
Likvidace velkého mnozstvi podle komunalnich vyhlasek (napf¥. odvoz do
sbérného dvora).

Doporucuje se energetické vyuZiti ve schvalenych zafizenich.

Cisténi a Gdrzba: Cisténi pfi ukondeni stavby: CC-PU &istié
Bézné c¢isténi: CC-PU CisticCC
Osetreni k oziveni: kompletni pée matujici

Oblasti pouZiti: Podlaha je idedlni pro véechny obytné i komeréni prostory se silnym zatizenim,
jako napf. velkoprostorové kancelére, vefejné budovy atd.
Je vhodna k pokladani ve vihkych prostorach (podle tfidy W1-1, napf. koupelny).
Tato podlaha neni vhodna pro pokladani ve venkovnich prostranstvich, ve
sprchéach, vefejnych umyvarnach a saunach.
Pro o$etfovny a lékafské ordinace plati zvlastni pozadavky.

Predpoklad pro pokladku: DIN 18 365 Podklady pro pokladku musi splfiovat vSeobecné uznavana pravidla oboru pfi
dodrzeni ustanoveni VOB (German construction contract procedures — Zadavaci
a smluvni predpisy pro stavebni prace), dil C DIN 18 356 ,,Pokladani parketo-
vych podlah“ k provedeni pokladky. Podklad musi byt suchy
(u mineralnich podklad max. 2 %, popf. u podlahového topeni 1,8 %, u
anhydritového potéru max. 0,5 %, popf. u podlahového topeni 0,3 % zbyvajici
vlhkosti — méfeno pfistroji CM), rovny, pevny a Cisty. Déle je nutné vyrovnat
nerovnosti 3 mm/na prvni metr a 2 mm na kazdy dals$i bézny metr v souladu
s DIN 18 202, tabulka 3, fadek 4. Pro vyrovnani nerovnosti a ziskani rovhomérné
savého podkladu je nezbytné nanést vhodny natérovy tmel v dostatecné
tloustce vrstvy.

Doporucujeme technicky list 02 od Zentralverband fur Parkett und Fussboden-
technik (Centrdlni asociace technologie parket a podlah) a BEB (Bundesverband
Estrich und Belag — Spolkova asociace natérd a pokladani podiah).

Je tfeba dodrzovat navod na pokladku, ktery je pfilozeny k vyrobku.

MeisterWerke Schulte GmbH si vyhrazuje pravo provadét zmény materialu a konstrukce za Gcelem zlep$eni kvality.
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